ITGC

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tfida Tomase Bati 299, 764 21 Zlin-Louky

ZKUSEBNi LABORATOR DIVIZE ZKUSEBNICTVIi

vystavuje

ATEST
C. 472107166

na vzorky:

Pletené misky z polyratanu
- tmavé hnédy piny polyratan
- svétle hnédy duty polyratan uvnitf s dratkem
- svétle hnédy duty polyratan

zadavetele:
MOREX, spol. s r. 0., Néd[aini 481, 768 33 Morkovice-Slizany
IC: 48533157

Vyhodnoceni stanovenych parametri vzorku:

Hodnocené technickeé parametry uvedené na stranach 3 az 6 tohoto atestu vyhowuji hygienickym

pozadavkim na vyrobky z plasti danym Vyhladkou Ministerstva zdravotnictvi Ceské republiky &.

38/2001 Sh. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znéni

pozdéjsich predpisli, a Nafizenim komise (EU) €. 10/2011 z 14. ledna 2011 o materialech a pfedmétech

z plasth ur¢enych pro styk s potravinami, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Podminky kontaktu:

e Kontakt se suchyml typy potravin po dobu az 30 dn( pfi pokojové a niz§i teploté

e Pomér: 100 cm?100 ml a vice potraviny

Hodnocené vzorky splfiuji pozadavky na limitni hodnoty pro migraci latek omezenych specifickym

migraénim limitem (SML):

e U vzorkl nebyla metodou TD-GC-MS zjisténa pfitomnost latek omezenych SML dle pfilohy | Nafizeni
komise 10/2011.

» Dle pfilohy Il Nafizeni komise 10/2011: kovy (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn) a primarni aromatické aminy

Hodnocené vzorky neovliviiuji organoleptické vlastnosti potravin.

Hodnocené vzorky spliiuji obecné poZadavky dané €lankem 3 Nafizeni Evropského parlamentu a rady

1935/2004 o materialech a predmétech uréenych ke styku s potravinami.

Soucasti atestu neni posouzeni vychozich surovin dle pozadavk( ¢lanku 5 a pfilohy &. 1 Nafizeni

10/2011.

Atest byl vystaven na zakladé akreditovaného zkusebmho protokolu AZL 1004 €. 472107166 vydaného

dne 20. 3.2014. s P

Datum vystaveni: 20. 3. 2014

Platnost atestu do: 31. 3. 2017

Ing Jifi Samsonek, Ph.D.
vedouci zkuSebni laboratore

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace: OV
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nédmi zkousenému.
2. Alest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zméndm vyrobni technologie, pouZitych materiédld a norem nebo
prisludnych predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
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Predlozené vzorky:

Obrazek ¢. 2: Polyratan svétle hnédy duty uvnitf s dratkem -
miska ovalna (381P03)

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:

1.
2.

Altest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSeneému.
Atest ztstévé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materidlts a norem nebo pfislusnych
predpisu, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
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Hodnoceni organoleptickych vilastnosti

Potravina, podminky kontaktu Susenky, (23+2) °C, 48 h
Hodnotitel €. Jednotka Pach Chut
1 stupen 0 0
2 stupen 0 0
3 stupen 0 0
4 stupen 0 0
5 stupen 0 0
Pramér stupen 0 0

Stupnice pro hodnoceni cizorodého pachu a chuti:

0 = pach nebo chut neni postfehnutelny

1 = pravé postrehnutelny pach nebo chut (je velmi t&zké je definovat)

2 = slaby pach nebo chut

3 = silny pach nebo chut

4 = velmi silny pach nebo chut

Dle vyhlasky ¢. 38/2001 Sb. v platném znéni a dle Nafizeni komise (EU) 10/2011 nesmi vyrobky
(materialy) nepiijatelné ménit organoleptické vlastnosti potravin.

Vysledky identifikace materialii metodou FTIR

Vzorek Identifikace materialu metodou FTIR

| 7166/1 — polyratan piny tmavé hnédy Polypropylen + polyetylen (PP + PE)
7166/2 — polyratan duty svétle hnédy, uvnitf

zpevnény dratem
7166/3 — polyratan duty svétle hnédy Polypropylen + polyetylen (PP + PE)

Polypropylen + polyetylen (PP + PE)

Vysledky identifikace pritomnych aditiv metodou TD-GC-MS
polyratan plny tmavé hnédy

‘Nazev latky CAS &islo Ref. &islo Limit "

Tris(2,4-di-terc. butylfenylfosfit 31570-04-4 74240 Bez omezeni
polyratan duty svétle hnédy, uvnitf zpevnény dratem

Nazev latky CAS &islo Ref. &islo Limit "

Tris(2,4-di-terc. butylfenyl)fosfit 31570-04-4 74240 Bez omezeni
polyratan duty svétle hnédy

Nazev latky CAS éislo Ref. &islo Limit "

Tris(2,4-di-terc butylfenyl)fosfit 31570-04-4 | 74240 'Bez omezeni |

Poznamka k tabulkam:
Specificky migraéni limit (SML) dle Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢. 38/2001 Sb., v platném znéni a dle
Nafizeni komise (EU) 10/2011
Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiéli a norem nebo pfislusnych
predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
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Vysledky stanoveni toxickych prvkil
polyratan plny tmavé hnédy

MéFena veli¢ina Jednotka | Vysledek méfeni” | Udaj o nejistoté Limit

(ObsahPb | mgkg | <5 - 2
ObsahCd | mg/kg <5 ) - ?
Obsah Hg mg/kg <5 - 4
Obsah Cr ma/kg <10 - 2
ObsshSb | mgkg | <15 - &
Obsah Ba ma/kg <100 - -
Obsah As mg/kg <5 - %
Obsah Se  mglkg <5 - |
Obsah Br ' mga/kg <5 - -

polyratan duty svétl_e hnédy, uvniti zpevnény dratem

Mérena veli¢ina Jednotka Vysledek méreni 1 Udaj o nejistoté Limit
Obsah Pb mg/kg <5 - 2

| Obsah Cd mglkg <5 | - 2
Obsah Hg malkg | <5 - 2
Obsah Cr | mgkg | <10 - 2
ObsahSb mg/kg | <15 | - %
Obsah Ba mgkg | <100 - -
Obsah As mg/kg | <5 - 2
Obsah Se mg/kg | <5 - 4
Obsah Br ma/kg | <5 - .

polyratan duty svétle hnédy

Méfena veli¢ina Jednotka | Vysledek méfeni " | Udaj o nejistots Limit
Obsah Pb ‘mgkg | <5 - a0
Obsah Cd mg/kg <5 = i %

| Obsah Hg | mgkg | <5 - ?
Obsah Cr mg/kg | <10 - %
Obsah Sb mg/kg | <15 - | .
'Obsah Ba | mgkg | <100 - -
Obsah As ma/kg <5 i - %
Obsah Se mg/kg <5 - 2
Obsah Br mg/kg | <5 - -

Poznamky k tabulkam:
) Symbol ,<* znamena méné nez detekéni limit metody
) Pouzité pigmenty a pIniva nesmi obsahovat slou¢eniny na bazi téchto prvkd — Pb, Hg, Cd, Cr,
Sb, Se a As
Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Allest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkoudenému.
2. Atest ztstava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materialti a norem nebo pfislusnych
predpist, av8ak nejdéle do data platnosti Atestu.
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V\’/sledky zkousek celkové migrace

. Vysledek méreni Udaj L 2)
ST ” P | Jednotlivé vysledky | Pramér | o nejistoté e
MPPO 2, (40£2)°C/10 dni \ mg/dm2 | 5,0:4,8; 4,1 4,6 1,3 max. 10

Poznamky k tabulce:

Roz8ifena nejistota méfeni pro koeficient rozsifeni k = 2, coZz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%

Limitni hodnota dle vyhlasky & 38/2001 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisi a dle Nafizeni Komise (EU) &.
10/2011

MPPO = modifikovany polyfenylenoxid

2)

3)

Vysledky zkousek specifické migrace
polyratan plny tmavé hnédy

Parametr Jednotka " V"’s'ede% L] Limit ¥
meéfeni 0 nejistoté
| Specifické migrace do 3% kyseliny octové, (4012) °C 10 dni
Ba mg/kg < 0,05 - max. 1
Co | mgkg <0,005 - max. 0,05
Cu ) mg/kg < 0,05 - max. 5
Fe mg/kg < 0,10 _ - max. 48
Li o mg/kg - <001 = | max. 0,6
Mn mg/kg <0,01 = max. 0,6
Zn ) B mg’kg <0,10 | = max. 25
Primarni aromatické aminy ¥ ma/kg < 0,01 - max. 0,01
polyratan duty svétle hnédy, uvniti zpevnény dratem
Parametr ' Jednotka " pySieae '5 | Udaj | | imit®
Sl T | (. méreni o nejistoté |

Specifické migrace do 3% kyseliny octovg’a,_(401-2) °C, 10 dni

Ba - mg/kg | < 0,05 - max. 1
Co | mg/kg | < 0,005 - max. 0,05
Cu mg/kg <0,05 : = max. 5
Fe ) mgkg | <0,10 - max. 48
L mgkg | <0,01 - ‘max. 0,6
Mn i | mgkg | <001 - max. 0,6 |
Zn “ mg/kg ' <0,10 “ max. 25
Primarni aromatické aminy ¥ -ff mg/kg < 0,01 o - max. 0,01

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest ziistévé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiéli: a norem nebo pfisiusnych
predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
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polyratan duty svétle hnédy

Parametr " Jednotka " ‘ Vysledelg Soa Limit ¥
L i ) | | mereni’ o nejistoté
L Specmcke mlgrace do 3% kyselmy octove, (40+2) °C, 10 dni
Ba mg/kg | < 0,05 - | max.1
Co | mgkg | <0005 - max. 0,05
Cu : mg/kg | < 0,05 - | max.5 |
Fe - mg/kg | <0,10 - max. 48
Li . mglkg <0,01 - ‘max. 0,6
Mo | mgkg | <001 - max. 06
Zn | mg/kg <0,10 - max. 25
Primarni aromatické aminy ¥ | mg/kg | <0,01 - max. 0,01

Poznémky k tabulkam:

) Vyjadfeno v mg latky/prvku na kg simulantu

Symbol <" znamena méné nez detekéni limit metody.

% Limitni hodnoty dle Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi & 38/2001 Sb., v platném znéni a dle
Nafizeni komise (EU) 10/2011.

Vyjadfeno v mg anilinu na kg simulantu

2)

4)

Podminky pouziti Atestu a souvisejicf informace:
1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkouSenému.
2. Atest zustévé v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobnl technologie, pouZitych materiali a norem nebo piislusnych
predpisii, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
trida Tomase Bati 299, 764 21 Zlin-Louky

Zkusebni laboratof D2

ATEST €. 472107166

Popis a identifikace vzorku

Zadavatel predloZil k analyze vzorky plastovych misek pletenych ze 3 typ(i materidlu nazvaného
.polyratan®:

¢ polyratan piny tmavé hnédy (miska 381P10), ev. ¢. laboratofe: 7166/1,

¢ polyratan duty svétle hnédy, uvnitf zpevnény dratem (miska 381P03), ev. ¢. laboratofe: 7166/2,
¢ polyratan duty svétle hnédy (miska 381P06), ev. &. laboratoie: 7166/3

PfedioZené vzorky jsou vyobrazeny na obrazcich €. 1 — 3 na strané 2.

Dle udaji zadavatele jsou misky z jednotlivych materialt vyrab&ny v nasledujicich vyrobkovych fadach:

Typ materialu | f:_islo vyrobku Nazev vyrobku
381P01 Miska kulata
381P02 Miska kulata B
| 381P10 ] Miska ovalna
polyratan piny tmavé hnédy - 381P11 Miska ovalna
381P12 Miska hranata i
381P13 I Miska ovalna |
381P14 Miska ovalna
polyratan duty svétle hnédy, 381P03 Miska ovalna _
uvnitf zpevnény dratem 381P04 Miska ovalna
381P05 Miska ovaina
polyratan duty svétle hnédy 381P06 Miska kulata
381P07 Miska kulata

Zadani

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vyrobku uréeného ke styku s potravinami dle Vyhlasky MzZd CR
38/2001 Sb. v platném znéni, o hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a
pokrmy, v souladu se Zakonem 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpistl.

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vychazi z evropské legislativy ve smyslu Nafizeni evropského
parlamentu a Rady ES 1935/2004 o materidlech a pfedmétech uréenych pro styk s potravinami a dle
pozadavkl Nafizeni Komise (EU) &. 10/2011 o materidlech a predmétech z plastii uréenych pro styk
8 potravinami.

Odborna stanoviska a interpretace:

Hodnocené vyrobky ,Plastové misky pletené z polyratanu — piného tmavé hnédého, svétle
hné&dého dutého uvniti s dratkem nebo bez dratku® jsou uréeny k pfimému styku s potravinami.
Zadavatel poZadoval hodnoceni pro kontakt se suchymi typy potravin.

Pozadavky na vyrobky uréené ke styku s potravinami jsou dané Vyhlaskou ministerstva zdravotnictvi &.
38/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisll (dale vyhl. 38), Nafizenim Komise (EU) ¢. 10/2011 (dale
nafizeni 10/2011) a Nafizenim Evropského parlamentu a rady 1935/2004 (dale nafizenf 1935).

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku nédmi zkouSenému.
2. Atest ziistdva v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiall a norem nebo prisiusnych
piedpist, av8ak nejdéle do data platnosti Atestu.
Strana 7 (celkem 9)



INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
tiida Tomase Bati 299, 764 21 Zlin-Louky

Zkusebni laboratof D2

ATEST €. 472107166

Obecné poZzadavky — vyhl. 38, nafizeni 10/2011, nafizeni 1935

Vyrobky urfené pro styk s potravinami musi byt vyrobeny tak, aby za obvyklych nebo piedvidatelnych
podminek pouZiti neuvolfiovaly své slozky do potravin v mnoZstvich, ktera by mohla ohrozit zdravi lidi
nebo zpisobit nepfijatelnou zménu ve sloZeni potravin nebo zplsobit zhoreni organoleptickych
vlastnosti potravin. Provedenymi zkouskami bylo prok&zano, Ze hodnocené vzorky za podminek
zkousek nezplsobuji zhorSeni organoleptickych vlastnosti potravin (viz tabulka na stran& 2 tohoto
atestu). Uvolfiovani slozek je diskutovano dale.

PoZadavky na barevné pigmenty — vyhl. 38, nafizeni 1935

Barviva a pigmenty musi byt ve vyrobku pevné zakotveny a musi vyhovovat poZadavkiim na &istotu
uvedenym v pfiloze €. 1 kvyhl. 38, resp. v Rezoluci AP(89)1. Zadavatel nepfedloZil dokumentaci
potvrzujici shodu pouzZitych barevnych koncentratl s témito pozadavky. U predlozenych vzork( byla
provedena zkouska pfitomnosti toxickych kovli a byla zkousena specifickd migrace primarnich
aromatickych aminl do simulantu potravin B (3% kyselina octova). Primarni aromatické aminy nebyly
detekovany pfi detekénim limitu 0,01 mg/kg. Obsahy vdech hodnocenych kovli se nachazely pod
detek¢ni mezi pouZité analytické metody (XRF) — jednotky mg/kg. Vysledky stanoveni kovl jsou
uvedeny v tabulkach na strané 4 tohoto atestu.

Pozadavky na vyrobky z plastl — vyhl. 38, nafizeni 10/2011

Pro vyrobu plastl a vyrobkid z plastu uréenych pro styk s potravinami lze pouZit pouze monomery,
vychozi latky a pfisady uvedené v seznamech latek pfriloh vyhl. 38, resp. nafizeni 10/2011 a to pii
respektovani stanovenych omezeni. Zadavatel nepredlozil dokumentaci potvrzujici shodu vstupnich
surovin materialu vzorku s timto pozadavkem. U vzorku byla provedena zkouska identifikace aditiv
metodou TD-GC-MS. Aditivum, které bylo identifikovano za podminek této metody je povoleno
k pouziti pfi vyrobé& vyrobkl pfichazejicich do styku s potravinami bez omezeni — viz tabulky na strané
3. Posouzeni z hlediska vstupnich surovin neni sou&asti tohoto atestu.

Plasty a vyrobky z plastu uréené pro styk s potravinami nesmi uvolfiovat do potravin své vlastni slozky
v mnozstvich pfesahujicich 10 miligramd na decimetr &tvere¢ni povrchové plochy vyrobku (limit
celkové migrace). Vysledky zkousek véetné podminek migrace a pouzitych typl simulant(i jsou
uvedeny na v tabulce na strané 5 tohoto atestu.

Obecna omezeni tykajici se materialt a pfedmétd z plastl dle Nafizeni Komise &. 10/2011/EC:

Dle pfilohy Il uvedeného nafizeni materialy a pfedméty z plast(i nesmi uvoliiovat kovy: Ba, Co, Cu, Fe,
Li, Mn a Zn a priméarni aromatické aminy do potravin nebo simulantl potravin v mnoZstvich
pfesahujicich jejich specifické migracni limity uvedené v ptiloze. Dodrzeni specifickych migraénich
limitd téchto latek bylo ovéfeno experimentalng a je uvedeno v tabulkach na stranach 5 a 6 tohoto
atestu.

Vysledky zkousek celkové a specifické migrace vyhovuji pro nasledujici pouziti vyrobku:

o Kontakt se suchymi typy potravin po dobu az 30 dnu p¥i pokojové a nizsi teploté.
o Pomér: 100 cm?100 ml a vice potraviny

Odborna stanoviska a interpretace provedl:
Ing. Sarka Kopedékova, dne 20.3.2014

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
1. Alest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiali: a norem nebo pfislusnych
predpist, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
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