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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

ZKUSEBNi LABORATOR DIVIZE ZKUSEBNICTVI

vystavuje

ATEST
c. 472108733

na vzorek:
1. Vyrobky z prirodnich materialti bez povrchové upravy

vrbové prouti a pasky, ,pedig” (vnitfni ¢ast stonku ratanu), ,Elhar (mofska trava), lyko jedle
koSe, kosiky, podnosy, misky, oSatky

2. Povrchova uprava desek sololaku — dna ko$u a podnosu

zadavatele:
MOREX, spol. s r. 0. — Nadrazni 481, Morkovice - Slizany
IC: 48533157

Vyhodnoceni stanovenych parametru vzorki:

Hodnocené technické parametry uvedené na stranach 3 — 7 tohoto atestu vyhovuji
hygienickym pozadavkiim na vyrobky z pfirodnich materialid bez povrchové upravy a
vyrobky s lakovanou povrchovou Gpravou uréené k pfimému styku se suchymi typy potravin
a pokrm( danym Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictvi Ceské republiky ¢. 38/2001 Sb. o
hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu.

Hodnocené vzorky nezplsobuji zhorSeni organoieptickych vlastnosti potravin.

Hodnocené vzorky spliuji obecné pozadavky dané c¢lankem 3 Narizeni Evropského
parlamentu a rady 1935/2004 o materialech a pfedmétech uréenych ke styku s potravinami.

Atest byl vystaven na zakladé akreditovaného zkusebniho protokolu &. 472108733 vydaného
dne 7. 12. 2015.

Datum vystaveni: 7.12. 2015
Platnost atestu do: 31. 12. 2018

Ing. Jifi Samsonek, Ph.D.
vedouci zkusebni laboratore

Podminky pouZziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Afest ziistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidltt a norem nebo pfisiusnych
predpisil, avsak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy
Strana 1 (celkem 9)




ITG

ATEST
¢. 472108733

Predlozené vzorky:

Obr. €. 1: Vzorek €. 8773/1 a5 - Obr. €. 2: Vzorek €. 8773/2 —
kos pultovy, ¢.v. 70220 (vrbové pasky a Osatky z pedigu
bila deska dna)

Obr. €. 3: Vzorek €. 8773/3 a 4 — Obr. €. 4: Vzorek €. 8773/6 —
miska ¢€.v. 381172/M (moiska trava Deska dna z podnosu oblouk, &.v. 06001/1
»Elhar® a lyko z jedle)

Obr. &. 5: Vzorek €. 8733/7 -
Deska dna z podnosu s usima, ¢.v. 06003/1

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2, Atest ziistéavé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiali a norem nebo pfislusnych
predpisu, aviak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i poZzadavky ndrodnich nebo EU legislativnich pfedpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbyiné k posouzeni shody s témito predpisy.
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ATEST
c. 472108733

Stanovené hodnoty:

Hodnoceni organoleptickych viastnosti — suSenky, (23+2)°C, 48 h

Vzorek 87:::3/1 - Vr’bcavé pasky 8733/2 - Misky z materialu
(ko$ pultovy, €.v. 70220) pedi
Hodnotitel €. | Jednotka Pach Chut’ Pach Chut’
1 stupen 0 0 0 ' )
2 stupen 0 0 0 0
3 stupef 0 0 0 0
4 stupenf 0 0 0 0
5 stupenfi 0 0 0 0
Primér stupen 0 0 0 0
Vzorek 8733/3_— Mofské trava ,,Elhar“ 8733/4 = Lyko z jedle (miska,
{miska, €.v. 381172/M) €.v. 381172/M)
Hodnotitel ¢. | Jednotka Pach Chut’ Pach Chut
1 stupefi 0 0 0 0
2 stupefi 0 0 0 0
3 stupenf 0 0 0 0
4 stuperni 0 0 0 0
5 stupefi 0 0 0 0
Primeér stuperi 0 0 0 0
Vzorek 8733/5 - BiI:é\ des:ka dna z kose | 8733/6 — Desk? dna z podnosu
pultového, €.v. 70220 oblouk, é.v. 06001/1
Hodnotitel €. | Jednotka Pach Chut’ Pach Chut’
1 stupen 0 0 0 0
2 stupen 0 0 0 0
3 stupen 0 0 0 0
4 stupen 0 0 0 0
5 stupen 0 0 0 0
Primér stupen 0 0 0 0

Podminky pouZziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku ndmi zkouSenému.
2. Atest ziistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materialti a norem nebo prislusnych
pledpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i poZadavky néarodnich nebo EU legislativnich pfedpisii, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
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ATEST
¢. 472108733

Stanovené hodnoty:

Vzorek 8733/7 — Deska dna z podnosu s usima, ¢€.v. 06003/1
Hodnotitel €. Jednotka Pach Chut’
1 stupen 0 0
2 stupen 0 0
3 stupef 0] 0
4 stupen 0 0
5 stupen 0 0
Primeér stupen 0 0

Stupnice pro hodnoceni cizorodého pachu a chuti:

0 = pach nebo chut neni postiehnutelny

1 = pravé postifehnutelny pach nebo chut (je velmi t&zké je definovat)

2 = slaby pach nebo chut

3 = silny pach nebo chut’

4 = velmi silny pach nebo chut

Dle Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi €. 38/2001 Sb. v platnem znéni a dle Nafizeni komise (EU)
10/2011 nesmi vyrobky (materialy) zplsobit zhor$eni organoleptickych vlastnosti potravin.

Podminky pouZziti Atestu a souvisejici informace:
. Atest se vztahuje pouze ke vzorku ndmi zkouSenému.
2. Atest zistdva v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiélii a norem nebo prisludnych
predpist, avdak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i. pozadavky narodnich nebo EU legislativnich predpisti, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy.
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ATEST
c. 472108733

Stanovené hodnoty:

Vysledky stanoveni toxickych prvku

Vysledek méfeni "

Mérena velicina Jednotka 87331 873312 8733/3 873314
vrbové pasky, pedig mofrska trava| lyko z jedle
Obsah Pb | makg | <10 <10 <10 <10
Obsah Cd | mgkg | <10 <10 <10 <10
Obsah Hg | mgkg | <10 <10 <10 <10
Obsah Cr | mglkg <10 <10 <10 <10
Obsah Sb | mglkg <10 <10 <10 <10
Obsah As mg/kg <10 <10 <10 <10
Obsah Se mg/kg <10 <10 <10 <10
Obsah Br mg/kg <10 <10 <10 <10

Vysledek méfeni !

Mérena veli¢ina Jednotka 5 8733/5 8733/6 873317
Bila deska dna Deska dna Deska dna z
z koSe pultového iz podnosu obloukipodnosu s usima
Obsah Pb mg/kg <10 <10 <10
Obsah Cd mg/kg <10 <10 <10
Obsah Hg mg/kg <10 <10 <10
Obsah Cr mg/kg <10 <10 <10
Obsah Sb ma/kg <08 o <0 <10
Obsah As mg/kg <10 <10 <10
Obsah Se ma/kg <10 <10 <10
Obsah Br mg/kg <10 <10 <10

Poznamka k tabulkam:
Y Symbol ,<* znamena méné nez detekéni limit metody

Podminky pouziti Atestu a souvisgjici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidlii a norem nebo pfislusnych
pledpisd, avsak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich predpisti, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy.
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ATEST
c. 472108733

Stanovené hodnoty:

Vizualni posouzeni vzhledu a pfitomnosti $kddcu

Vzorek €. 8733/1 — Vrbové pasky (koS pultovy, €.v. 70220)

Parametr Vysledek hodnoceni

Pozadavek "

| Bez kazu, zbytk(l klry, vyronl pryskyfic,

s hladkym nepopraskanym povrchem,
bez znamek napadeni 8kidci nebo

I| mikroorganismy |

Hodnoceni vzhledu

Povrch bez kaz(, zbytkd kiry, vyron(
pryskyfic, s hladkym nepopraskanym
povrchem, bez znamek napadeni skddci
nebo mikroorganismy.

Vzorek €. 8733/2 — OSatky z pedigu (vnitini ¢ast stonku ratanu)

Parametr Vysledek hodnoceni

Pozadavek "

| Bez kazl, zbytkd kdiry, vyron{ pryskyfic,

| s hladkym nepopraskanym povrchem,

bez znamek napadeni §k{idci nebo
mikroorganismy

Hodnoceni vzhledu

Povrch bez kazl, zbytkd kiry, vyronl
pryskyfic, s hladkym nepopraskanym
povrchem, bez znamek napadeni $kidci
nebo mikroorganismy.

Vzorek ¢. 8733/3 — Morska trava ,Elhar® (miska, &.v. 381172/M)

Parametr Vysledek hodnoceni

Pozadavek "

| Bez kazu, zbytkl kiliry, vyronl pryskyfic,
s hladkym nepopraskanym povrchem,
bez znamek napadeni $klidci nebo
mikroorganismy

Hodnoceni vzhledu |

Povrch bez kazd, zbytkd kary, vyrond
pryskyfic, s hladkym nepopraskanym
povrchem, bez znamek napadeni §kidci
nebo mikroorganismy.

. 381172/M)

Vzorek €. 8733/4 — Lyko z jedle (miska, C.v

Parametr | Vysledek hodnoceni

Pozadavek "

‘ Bez kazl, zbytk( kary, vyronl pryskyfic,
s hladkym nepopraskanym povrchem,
bez znamek napadeni Skidci nebo
I mikroorganismy

Hodnoceni vzhledu

Povrch bez kazl, zbytkd klry, vyron(
pryskyfic, s hladkym nepopraskanym
povrchem, bez znamek napadeni kudci
nebo mikroorganismy.

Poznamka k tabulkam:
Pozadavek dle Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢. 38/200

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:

1.
2.

3.

Atest se vztahuje pouze ke vzorku ndmi zkouSenému.

1 Sb. v platném znéni, § 3, bod 3

Atest ziistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materialti a norem nebo pfisiusnych

predpist, avSak nejdéle do data platnosti Atestu.

Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich pfedpist, ATEST nenahrazuje postupy a

dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
Strana 6 (celkem 9)
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ATEST
c. 472108733

Stanovené hodnoty:

Identifikace povrchové tpravy metodou FTIR

Vzorek

Identifikace povrchové tupravy metodou FTIR

Bila deska dna z ko$e pultového, €.v. 70220

Deska dna z podnosu oblouk, €.v. 06001/1 Material na bazi polyester(i a epoxidl

Deska dna z podnosu s usima, €.v. 06003/1

Vysledky celkové migrace

Bila deska dna z ko$e pultového, €.v. 70220

Simulant, Vysledek méfeni " . y ¥

podminky migrace__m Jednotka Jednotlivé vysledky| Prumér Nejistota Limit

MPPO ¥, (40+2) °C, 10 dni mg/dm? <0,5,06: 06 =% - max. 10
Deska dna z podnosu oblouk, €.v. 06001/1

Simulant, Vysledek méieni N I 2) =%

podminky migrace | Jednotka |} notiive vysledky | Primér Nejls_tota )

MPPO ¥, (40+2) °C, 10 dni mg/dm? 0,9:0,8; 1,0 0,9 0,2 max. 10
Deska dna z podnosu s usima, €.v. 06003/1

Simulant, Vysledek méfeni " e 2 o

podminky migrace J(_eir_lotka Jednotlivé vysledky | Pramér Neligtota imit B

MPPO ¥, (40+2) °C, 10 dni mg/dm? 0,7,0,9; 0,6 0,7 0,2 max. 10

!’)oznémky k tabulkam:

Symbol ,<* znamena meéné nez detekéni limit metody

2)

pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%

3)

Nafizenf komise (EU) 10/2011

Y Modifikovany polyfenylenoxid

5)

detekce metody

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nédmi zkouSenému.

2. Atest zustava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materidli a norem nebo pfisiusnych
pledpist, av8ak nejdéle do data platnosti Atestu.

3. Pokud se ha vyrobek vztahuji dalsi poZadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpisi, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy.

Strana 7 (celkem 9)

Rozsifena nejistota méreni pro koeficient rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida

Limitni hodnota dle Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢ 38/2001 Sb., v platném znéni a dle

Primér vysledku méfeni a nejistota se neuvadi, protoZe n&ktery z vysledki méfeni je pod mezi




INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

ZkusSebni laboratofr D2

ATEST ¢. 472108733
Popis a identifikace vzorki

Identifikacni| Oznaceni vzorku zakaznikem Popis predlozeného vzorku
Cislo ITC
Kos z vrbovych paskl, dno tvofi sololak
87331 Vrbové pasky (kos pultovy, €.v. 70220) s bilou povrchovou Upravou — viz obr. &.
1 na strané 2
Osatky z pedigu (vnitfni éast stonku Misky raznych tvar(i z pedigu — viz obr,
8733/2 , "
ratanu) €. 2 na strané 2
8733/3 Morska trava ,,Elhar“ (miska, €.v. Kulata miska s dfevényma usima
381172/M) tvofena materiadly: mofska trava, lyko
8733/4 Lyko z jedle (miska, &.v. 381172/M) gtjrzcﬂ]'éeg VEREVETPIRNIt = Vizfoby. € 5,2
8733/5 ?(l)lzazgeska sz kose [bultovehe; €0 Sololak s bilou povrchovou upravou
8733/6 Deska dna z podnosu oblouk, €.v. Sololak s povrchovou Upravou
06001/1 v dfevodekoru — viz obr. €. 4 na strané 2
873317 Deska dna z podnosu s usima, ¢.v. Sololak s povrchovou Upravou v
060031 dfevodekoru — viz obr. €. 5 na strané 2
Zadani

Hodnoceni hygienickych vlastnosti vyrobk( dle Vyhlasky MZd CR 38/2001 Sb. ze dne 19. 1. 2001 o
hygienickych poZadavcich na vyrobky urGené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znéni,
v souladu se Zakonem 258/2000 Sb. v plathém znéni, o ochrané verejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakondu.

Hodnoceni hygienickych viastnosti vychazi z evropské legislativy ve smyslu Natizeni evropského
parlamentu a Rady ES 1935/2004 o materidlech a pfedmétech uréenych pro styk s potravinami.

Odborna stanoviska a interpretace:

Hodnocené vyrobky z pfirodnich materialli bez povrchové Upravy — vrbové prouti a pasky, lyko jedle,
.pedig" a ,Elhar* (morska trava) a desky s povrchovou Upravou (sololak) ze dna kosl a podnosu* jsou
uréeny k pfimému styku se suchymi potravinami. Pedig je vnitfni ¢ast stonku popinavé palmy Calamus
rotang neboli ratanu.

Pozadavky na vyrobky uréené ke styku s potravinami jsou dané Vyhlaskou ministerstva zdravotnictvi €.
38/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist (dale vyhl. 38) a Nafizenim Evropského parlamentu a rady
1935/2004 (dale nafizeni 1935).

Obecné poZadavky — vyhl. 38, nafizeni 1935

VyrobKky uréené pro styk s potravinami musi byt vyrobeny tak, aby za obvyklych nebo predvidatelnych
podminek pouziti neuvolfiovaly své slozky do potravin v mnozstvich, kterd by mohla ohrozit zdravi lidi
nebo zplsobit nepfijatelnou zménu ve sloZeni potravin nebo zplsobit zhorSeni organoleptickych
vlastnosti potravin. Provedenymi zkouskami bylo prokazano, Ze hodnocené vzorky za podminek
zkousek nezplsobuji zhorseni organoleptickych viastnosti potravin (viz tabulky na strané& 3 a 4 tohoto
atestu). Dale byla ovéFena nepfitomnost toxickych prvkl ve vyrobku.

Pozadavky na vyrobky z pfirodnich materialt — vyhl. 38

Dle § 3 odst. 3 uvedené vyhlasky mohou byt na vyrobky uréené ke styku s potravinami pouzity pfirodni
materialy, jako je korek nebo dfevo nejedovatych dievin, bez kazl, zbytkl kdry a vyronu pryskyfice,
s hladkym nepopraskanym povrchem. Tyto materidly nesméji vykazovat znamky napadeni $kldci

Podminky pouZiti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku néami zkouSenému.
2. Atest z(stavé v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouZitych materiali a norem nebo pfislusnych
pledpistl, avdak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i poZadavky néarodnich nebo EU legislativnich pfedpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy.
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

Zkusebni laboratof D2

ATEST €. 472108733

nebo mikroorganismy. Hodnocené vyrobky z vrbového prouti, vrbovych paskd, lyka jedle, ,pedigu” a
mofrské travy (Elmar) splfiiuji vSechny vyde uvedené pozadavky (viz hodnocen( na strané 6).

Pozadavky na nesilikatovou nemetalickou povrchovou tpravu — vyhl. 38

Dle § 20, odst. 3 musi byt lakovana povrchova Uprava vyrobk( uréenych pro styk s potravinami
vyrobena z latek uvedenych v pfiloze €. 11 vyhl. 38. U vzork(i desek s povrchovou Upravou ze dna
kosU a podnosl bylo identifikaci metodou FTIR zjisténo, ze se jedna o povrchovou Upravu materialem
na bazi polyesterl a epoxidi, coz jsou latky uvedené v citované pfiloze.

Dle § 20, odst. 4 musi nesilikdtové a nekovové povrchové Upravy vyrobk( uréenych pro styk
s potravinami spliiovat hygienické pozadavky uvedené v bodé ¢. 7, pfilohy €. 11. Uvedené vyluhové
testy se nevztahuji na vyrobky uréené pro styk se suchymi typy potravin.

U vzorkd byla provedena zkouska celkové migrace do simulantu potravin E. Vysledky zkousky jsou
uvedeny v tabulkach na stran& 7 tohoto atestu.

Hodnocené vzorky vyhovély ve véech zkousenych parametrech pro nasledujici podminky pouZiti:

¢ dlouhodoby kontakt se suchymi typy potravin pfi pokojové a nizsi teploté

Odborna stanoviska a interpretace provedl:
Ing. Sarka Kopeckova, dne 7. 12. 2015

Zavér

Srovnani zjisténych hodnot vlastnosti vzorkl s limity Vyhlagky Ministerstva zdravotnictvi €. 38/2001 Sb.
v platném znéni a ¢&lankem 3 Narizeni Evropského parlamentu a rady 1935/2004 a vyhodnoceni
konformity vzorku s témito pfedpisy je uvedeno na strané 1 tohoto Atestu.

He

Ing. Véra Vilimkova
vedouci laboratofe analytické
chemie a mikrobiologie

Podminky pouziti Atestu a souvisejici informace:
. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkouSenému.
2. Atest ziistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam vyrobni technologie, pouzitych materidlii a norem nebo prislusnych
predpist, av$ak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal§i poZadavky narodnich nebo EU legislativnich predpisi, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pfedpisy.
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